TEST WYTRZYMALOSCIOWY / RESISTANCE TEST

LINA STALOWA KOWARKOWANA 6x26WS+IWRC
SWAGED STEEL WIRE ROPE 6x26WS+IWRC

DOSTAWCA / SUPPLIER

TEST KONTROLNY NR
TEST CONTROL NO. 96/GM/2015
ROZMIAR/SIZE | Splot Masa/m. Wy:;zzi?;gf:iz - zr?:vca:jq;e
N Weight/m. Tensile strenght Breaking load
Strand [kg] [N/mm?] [Mpa] [kN]
10 mm RHRL 0.5-4 2160 100
11 mm RHRL 0.65 2160 120
12 mm RHRL 0.77 2160 140
13 mm RHRL 0.90 2160 160
MATERIAL / MATERIAL POKRYCIE / COVERING
C7 smar

tolerancja wymiaréow +/- 5%
dimensions tolerance +/- 5%

badania wykonat / tested by :

NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY
WYLACZNIE DO CELOW INFORMACYJNYCH

DATA / DATE

5.01.2015




